فهرس
الفصل الأوّل: طبيعة ومصادر المواد المعتمدة
3
1-0- دراسة التربة لمواقع الخزانات
3
1-1- تعليمات عن المصادر المعتمدة
3
1-2- نوعية وتحضير مواد الإستعارة
4
1-2-1- عام
4
1-2-2- التدرّج الحبيبي للمواد
4
1-3- الإسمنت
5
1-3-1- النوع
5
1-3-2- طريقة التوريد
5
1-3-3- التخزين
6
1-4- البحص لزوم الخرسانة
6
1-4-1- البحص الناعم للخرسانة
6
1-4-2- البحص الخشن
7
1-5- الماء
8
1-6- حديد التسليح المبروم العادي
9
1-7- حديد التسليح المفتول الحلزوني
9
1-8- المواد الإضافيّة لخليط الخرسانة والورقة
11
1-9- الإكساء بالحجر الصخري الطبيعي
11
1-10- الأعمال المعدنيّة
12
1-11- الدهان
14
1-12- غطاء الفونت وبروازه
16
1-13- القساطل
16
1-13-1- القساطل المصنوعة من الفولاذ المزيبق
16
1-13-2- القساطل المصنوعة من الحديد الزهر المرن
21
1-13-3- القساطل المصنوعة من البوليئتيلان (Polyethylene)
26
1-14- اشغال التزفيت
33
1-15- التجهيزات المائية
41
1-15-1- عام
41
1-15-2- السكورة وعدّاد المياه وتجهيزات القساطل
42
1-16- مواد منع النش والرطوبة
45
1-16-1- مواد منع النش للمساحات الخرسانية الداخلية(Peinture Etanche)
45
1-16-2- مواد منع النش للمساحات الخرسانية المردومة (Enduit Etanche)
46
1-16-3- مواد مساعدة لمنع الرطوبة للخرسانة (Adjuvant Hydrofuge de Masse)
46
1-16-4- مواد منع النش للسطوح مع العازل الحراري
46
1-16-5- وصلة مانعة لتسرّب المياه (Joint Water-Stop)
48
1-17- الفاصل بين خرسانة سقف خزان التجميع والجدران
49
1-18- الدرابزين الواقي وحواجز الحماية
49
1-19- التأكّد من كافة انواع المواد - التجارب
50
الفصل الثاني: طريقة تنفيذ الأشغال
51
2-1- تعليمات عامّة
51
2-1-1- أوتاد الإنشاء والخطوط والمناسيب
51
2-1-2- تأمين ممرّات وطرق ولوج إلى داخل الموقع
52
2-1-3- معدّات الورشة
53
2-1-4- أماكن الاستيداع ونقل منتوج الحفريات
54
2-1-5- معدّات المراقبة
54
2-2- أعمال الحفريّات والردميّات
54
2-2-1- المسح الطوبوغرافي
54
2-2-2- أحكام مشتركة
55
2-2-3- أعمال الحفريات
55
2-2-4- متطلّبات السلامة ومنع الحوادث
58
2-2-5- أماكن الإستعارة
58
2-2-6- الردمّيات
58
2-2-7- رصّ الردميّات
58
2-3- المنشآت الخرسانيّة
59
2-3-1- فئة الخرسانة العائدة للمنشآت الخرسانيّة
59
2-3-2- قوالب الخرسانة العادية
60
2-3-3- قوالب الخرسانة المالسة
62
2-3-4-قوالب الخرسانة ذات الوجه المصقول (Béton Brut de décoffrage)
63
2-3-5- حديد التسليح
63
2-3-6- العمليّات التحضيريّة قبل البدء بصبّ الخرسانة
66
2-3-7- صبّ الخرسانة
68
2-3-8- إزالة القوالب
74
2-3-9- بلاطات من الخرسانة المسلّحة
75
2-4- الإكساء  الخارجي بالحجر الصخري الطبيعي
75
2-5- الأعمال المعدنيّة
76
2-6- أعمال الدهان
77
2-6-1- عام
77
2-6-2- الدهان على المساحات الخرسانية أو الورقة
79
2-6-3- دهان الأعمال المعدنية
81
2-6-4- الوقاية والتنظيف
82
2-7- تركيب وتوصيل القساطل المصنوعة من الحديد الزهر المرن
82
2-8- القساطل المصنوعة من البوليئتيلان
88
2-8-1- تركيب القساطل
88
2-8-2- خدمات التدريب
90
2-8-3- نقل القساطل ورفعها
90
2-8-4- الطبقة الحاضنة للقساطل
91
2-8-5- الردم
91
2-9- منشآت التثبيت
91
2-10- منافذ ومنشآت الحماية
92
2-11- اعمال التزفيت
92
2-11-1- طبقة الأساس البحصية
92
2-11-2- المزيج الإسفلتي لسطح الطريق والفسحات
93
2-11-3- وضع المزيج الإسفلتي
95
2-12- السكورة
96
2-13- عدّاد المياه
97
2-14- أعمال منع النش
98
2-14-1- أعمال منع نش السطوح
98
2-14-2- أعمال منع النشّ للمساحات الخرسانية المردومة
99
2-14-3- أعمال منع الرطوبة لخرسانة الخزّان
100
2-14-4- وصلة مانعة لتسرّب المياه (Joint Water-Stop) 
100
2-14-5- الطبقة المانعة للنش داخل الخزان
100
الفصل الثالث: التفاوت المسموح
101
3-1- ضبط الأشغال
101
3-2- التفاوت المسموح في الأبعاد والمناسيب
101
3-3- تأثير التفاوت المسموح على كيل الأشغال
101
3-4- التفاوت المسموح به لقساطل الحديد الزهر المرن
102
3-5- التفاوت المسموح غير المذكور
102
الفصل الرابع: الفحوصات اللازمة للمواد الداخلة في الأشغال وكيفيّة تنفيذها
101
4-1- تعليمات عامّة
103
4-2- الإشراف على الفحوصات
104
4-3- فحوصات مواد الردم المستعارة ومواد الردم ناتج الحفريات
104
4-4- فحوصات رمل الخرسانة
105
4-5- فحوصات بحص الخرسانة
106
4-6- فحوصات الإسمنت
107
4-7- فحوصات الماء
107
4-8- فحوصات حديد التسليح
108
4-8-1- الشهادة والتعريف
108
4-8-2- الفحص وأخذ العينات
108
4-9- فحوصات الخرسانة
109
4-9-1- فحوصات الدراسة
109
4-9-2- فحوصات التأكّد
109
4-9-3- فحوصات التدقيق في سير الأشغال
110
4-10- تجربة القساطل
113
4-11- تجربة الخزان وتعقيمه
116
4-12- تحاليل فيزيوكيميائية وفحوصات جرثومية
116
4-13- الفحوصات غير المذكورة
117
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